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1  Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme 

humaner Fibroblasten (Zelllinie BJ); Zellkerne 

blau (Dapi), Aktingerüst grün (Phalloidin), Mik-

roskop Keyence BZ-X800, Vergrößerung 20fach

BIOLOGISCHE WECHSEL- 
WIRKUNGEN VON MATERIALIEN

2  REM: Pseudomonas aeruginosa Biofilm

Hintergrund

Bei der Entwicklung von Medizinprodukten 

hat die Charakterisierung der Wechsel- 

wirkungen zwischen Materialien und der 

belebten Umgebung einen außerordentlich 

hohen Stellenwert. 

Insbesondere für Materialen zur Wund-

versorgung ist die Untersuchung der 

Bindung von Proteinen und Enzymen an 

Materialoberflächen von Interesse.

Technologie

Je nach Materialanforderung bieten wir 

sowohl normentsprechende als auch spezi-

fisch angepasste Methoden aus folgenden 

Bereichen an:

� Biokompatibilität

� Zytotoxizität

� Antimikrobielle Wirksamkeit

� Adhäsion und Wachstum pro- und  

 eukaryotischer Zellen

Besonders interessant ist dabei die 

Kombination von Untersuchungen zu 

biologischen Wechselwirkungen mit 

mikrostrukturellen oder mechanischen 

Charakterisierungen.

Hierzu kommen folgende Technologien und 

Methoden zum Einsatz:

� Mikrobiologie (aerob, anaerob, statisch,  

 dynamisch, bis R2)

� Zellkulturtechnik, Tissue Engineering,  

 Hautmodelle

� Histologie

� Mikroskopie (Licht-, Fluoreszenz-, REM)

� Biochemische Assays 

� Proteinanalytik
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